Sistemas Integrados

de Calcadas

Caminhar em Sdo Paulo estd cada vez melhor



m APRESENTACAO

Esta publicagdo redne informagdes que podem ser ufilizadas
na elaboragdo de poliicas em relagdo aos passeios piblicos.
Séo abordadas questdes juridicas para formulogdo de editais de
licitagdo, referentes ao fornecimento de produtos e servicos para
as construcdes e reparos dos passeios. Também sdo apresen-

fadas informagdes tcnicas para a execugdo dos passeios pibli-

cos, com os matferiais mais opropriodos, em relacdo ao confor-
to do usudrio, durabilidade e facilidade de manutencdo. Como
modelo de acdo publica, descreve-se resumidamente o Pro-
grama Passeio Livre, implantado na Cidade de Séo Paulo,
desde a formulagdo do Decretolei & efetiva execugdio de obras

e o impacto positivo alcancado junfo & populagdo.

B POR QUE RECUPERAR CALCADAS

Numa estrutura urbana o sistema de transporte é o arficu-
lador das atividades econdémicas, culturais e sociais. Através
de um sistema de fransporte eficiente aumentase a competiivi-
dade de uma cidade permitindo maiores frocas de informagaes,
mercadorias e fambém facilita-se o acesso dos cidaddos ao
local de trabalho e aos equipamentos pablicos de um munici-
pio. Nas cidades brasileiras, devido a aspectos econdmicos
e culturais, a grande maioria das pessoas utiliza o fransporte
publico e as calcadas para se locomoverem. O passeio é
naturalmente o ambiente mais democrdtico que existe. No
enfanto, a situagdo que se encontra nos passeios é muito
precaria. Com isso, praficamente excluise do convivio uma
parcela significativa da populacdo que possui algum fipo de
restricdo de mobilidade, como idosos, deficientes visuais, ca-
deirantes ou gestantes e que nd@o conseguem transitar em
calcadas que estejam irregulares.

Nos dltimos anos a populagé@o abandonou os espagos
publicos preferindo o “conforfo e a seguranca” de espagos
fechados como shoppings centers, clubes particulares e con-
dominios fechados, porque os espacos urbanos se encontram
deteriorados e inacessiveis. Tem-se assim um ciclo vicioso em
que a sociedade vai se fragmentando em guetos e a violén-

cia predomina. Diante desta situagdo, a calgada é um im-

Intervencdo em passeio publico.

portante componente de fransformacdo da paisagem urba-
na. Calcadas bonitas valorizam o “comércio de rua” e os
equipamentos publicos, sendo um atrativo co turismo e ao
convivio dos cidad@os que passam a apreciar o ambiente
onde vivem e esfreitom lagos com seu municipio, ajudando a
preservéro.

Outro ponto a ser salientado é o da satde humana, pois
a padronizagdo de calgadas aliada a um incentivo da prati-
ca de caminhadas, serve como um forfe agente na preven-
¢do de enfermidades, gerando uma expressiva diminuigdo
nas doencas cardiovasculares apds a construgdo de pistas
de corrida e ciclovias. Existem diversos exemplos no Brasil e
no exterior de cidades que se transformaram a partir da recu-
peragdo dos passeios piblicos. Como atualmente existem
técnicas construtivas bastante avancadas algumas localida-
des melhoraram sua realidade em um curfo periodo. Portanto
investir na recuperacdo e padronizagéo de calgadas é uma
forma eficiente de melhorar, com baixo custo e resultados
imediatos na paisagem urbana, a qualidade de vida das
pessoas. Mas é imporfante que isfo seja feifo com planeja-
mento e qualidade técnica. Existem sistemas construtivos e
materiais adequados, sendo importante a sua utilizagdo para

obter os resultados desejados.
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m A IMPORTANCIA DE CALCADAS ACESSIVEIS

A importancia das calcados nas cidades brasileiras pode
ser traduzida em nimeros. Segundo os dados de mobilidade
da ANTP — Associagdo Nacional de Transportes Piblicos, em
2003, em cidades com mais de 1 milhdo de habitantes, 26,4%
das viagens eram realizadas a pé, chegando a 49% em cida-
des com populacdo entre 60 mil e 100 mil habitantes.

A necessidade de regulamentar o acesso a edificacdes,
mobiliério, espagos e equipamentos urbanos, levou & publico-
¢do por parte da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — da NBR Q050. Esta norma esfobelece critérios e
parémetros técnicos a serem observados quando do proje-
fo, consfrugdo, instalacdo e adaptacdo de edificacdes, mo-
biligrio, espacos e equipamentos urbanos as condicdes de
acessibilidade.

Para as calgadas, a norma estabelece pardmetros para
o uso de sinalizacdo tatil de alerta e tatil direcional. A sinali-
zagdo de alerta deve ser utilizada para indicar a presenca

de obstaculos, alteragdes de diregcdo ou do nivel do piso. A
sinalizacdo direcional deve indicar, de forma segura, o cami-
nho a ser percorrido. O dimensionamento da faixa livre, o
fravessia de pedestres e o rebaixamento da calgadas, sdo
outros aspectos importantes fratados na NBR 9050 e que
devem ser considerados nos projefos de readequagdo das
calcadas. A ABCP — Associacdo Brasileira de Cimento Portland
disponibiliza o projeto de uma rampa pré-fabricada, ade-
quada as disposicdes da norma, facilitando a execucdo dos
rebaixos das calcadas.

Quanto aos materiais para revestimento das calcadas, os
mais adequados s@o os que apresentam regularidade super
ficial e sGo antiderrapantes, proporcionando conforto e segu-
ranca aos usudrios. Outro aspecto importante & a facilidade de
manutencdo, devendo-se priorizar o uso de materiais removf-
veis, quando da instalagdo em dreas sujeifas & passagem de

instalacdes de servigos publicos.
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m SISTEMAS ADEQUADOS PARA
A CONSTRUCAO DE CALCADAS

1. PAVIMENTO INTERTRAVADO

Pavimento de blocos préfabricados de concreto, assenfados sobre camada de areia, fravados através de confencéo lateral

e pelo afrito da camada de areia entre as pegas.

Especificacdo
= Resisténcia & compressdo: fok > 35 MPa.

= Espessura da peca para tréfego de pedestres: 6 cm.

= Base: utilizar brita graduada simples ou bica corrida com-

pactadas sobre subleito fambém compactado.

= Armadura da base: ndo utiliza.

= Assentamento: as pegas de concrefo séo assentadas sobre
uma camada de areia média com 3 a 5 cm de espessura,
disposta sobre a camada de base.

= Juntas: as pecas devem ser rejuntadas com areia fina.

= Acabamento superficial: diversidade de cores, formatos

e texturas.

Execucdo Passo-a-Passo

g, S i o 6 .
Nivelamento e compactacdo do subleito
(terreno).

Colocacdo das pecas de concreto,
alinhamento, cortes e ajustes.
compactagédo final.

Instalacdo das contencdes laterais,
nivelamento e compactacéo da base.

Compactacdo inicial, revisdo, ajustes,
espalhamento de areia, rejuntamento e

Caracteristicas
s Durabilidade: elevada durabilidade, desde que respeita-
das as caracteristicas do produto, o modo de instalacdo e

de manutencdo.

= Conforto de Rolamento: adequado ao tréfego de cadeiran-
fes e deficientes visuais.

= Antiderrapante: as pecas de concreto apresentam rugosi-

dade adequada para evitar escorregamentos.

= Drenagem: mediante projefo especifico, para esta finalida-

de, utilizando-se blocos especiais.
= Tempo para liberacéo ao tréfego: imediato.

n Limpeza: jafo de dgua e sabdo neutro.

= Consertos: facil remocdo e reaproveitamento das pecas.

Espalhamento e nivelamento
(sarrafeamento) da areia de assentamento.




2. PLACAS DE CONCRETO

Placas préfabricadas de micro-concreto de alto desempenho, para aplicacdo assentada com argamassa sobre base de

concreto, ou removivel, direfamente sobre a base ou como piso elevado.

Especificacdo
= Resisténcia & tracéo na flexdo da placa: fom > 3,5 MPa.

= Espessura da placa para tréfego de pedesires:
Placas fixas: > 2,5 cm.
Placas removiveis: > 3,0 cm.

= Base:
Placas fixas: utilizar concrefo magro com espessura de 3
abcm.
Placas removiveis: brita graduada simples ou bica corrida

compactadas sobre subleito fambém compactado.

= Armadura da base: somente para tréfego de veiculos —
CA-60 (4,2 mm, malha 10 x 10 cm).

= Assentamento:
Placas fixas: assentadas com argamassa de consisténcia seca
("farofa”) sobre a camada de base.
Placas removiveis: assentodas sobre uma camada de po de

brita com 3 a 4 cm de espessura sobre a base.

= Junta:
Placas fixas: podem ou ndo ser rejuntadas.

Placas removiveis: nGo devem ser rejuntadas.

= Acabamento superficial: diversidade de cores, formatos

e fexturas.

Execucdo Passo-a-Passo - Placa Removivel

.

il Cema

Nivelamento e compactacdo do
subleito (terreno).

& e
Colocagéo das placas de concreto com

saca-placas. alinhamento.

Instalacdo das contencées laterais, nivela-
mento e compactacdo da base.

Execugdo de cortes, ajustes e

Caracteristicas
= Durabilidade: elevada durabilidade, desde que respeitadas
as caracferfsticas do produfo, o modo de insfalagdo e de mo-

nutencdo.

Conforto de Rolamento: adequado ao tréfego de cadei-

rantes e deficientes visuais.

Antiderrapante: o acabamento superficial deve apresentar

rugosidade adequada para evitar escorregamentos.

Drenagem: mediante projeto especifico, para esta finalidade,

utilizandose placas drenantes.

Tempo para liberacdo ao tréfego:
Placa fixa: no minimo apds frés dias.

Placa removivel: imediato.

Limpeza: jofo de dgua e sabdo neutro.

Consertos:

Placa fixa: pontual, podendo ser necessdria a subsfituigao
da placa.

Placa removivel: fécil remocdo e reaproveitamento das

placas.

S
Espalhamento e nivelamento de areia de
assentamento (ou pé de brita).

=a L

Limpeza e liberagdo ao tréfego.



3. CONCRETO MOLDADO IN LOCO - CONCRETO ESTAMPADO

A calcada de concrefo pode ser executada com concrefo moldado in loco de modo convencional, quando o concreto,

produzido em central ou na prépria obra, é simplesmente desempenado e vassourado. Ja o concreto estampado consiste no

uso de férmas para estamparia e produfos de acabamento especiais, podendo-se reproduzir cores e fexturas variadas.

Especificacdo
= Resisténcia & compressdo do concreto: foc > 20 MPa.

= Espessura do concreto:
Tréfego de pedestres: 5 a 6 cm.
Passagem de veiculos leves: 8 a 10 cm.

= Base: solo compactado com camada separadora de brita.

= Armadura da base: somenfe para fréfego de veiculos —
CA-60 (4,2 mm, malha 10 x 10 cm).

= Juntas: sdo executadas em concordéncia com a modulacéo
de estampagem. Devem ser previstas juntas de controle

e de execucdo da obra.

= Acabamento superficial: diversidade de texturas e cores.

Execucdo Passo-a-Passo

Caracteristicas
= Durabilidade: elevada durabilidade, desde que respei-
tadas as caracteristicas do produto, o modo de instalagdo

e de manutencdo.

= Conforto de Rolamento: adequado co tréfego de cadeiran-

fes e deficientes visuais, devendo-se evitar texturas irregulares.

= Antiderrapante: o acabomento superficial deve apresentar

rugosidade adequada para evitar escorregamentos.
= Drenagem: apenas superficial.

= Tempo para liberacdo ao tréfego: 24 h para tréfego

leve de pedestres e 48 h para tréfego de veiculos leves.
= Limpeza: jafo de dgua e sabdo neutro.
= Consertos: o piso ¢ cortado de acordo com a modulagdo

e refeito in loco com os mesmos produtos e estampas do

existente.

Nivelamento e compactacdo do subleito,
colocacéo de brita, instalacdo das férmas
e telas de aco.
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Aplicacdo do pigmento enrijecedor e
“queima”.

Lancamento, espalhamento e nivelamento
(sarrafeamento) do concreto.

Desempeno do concreto (para acabamento
convencional: desempenar, executar juntas
e curar).

Execugdo de juntas de controle,
lavagem, aplicagdo de resinas
e liberagdo ao tréfego.




4. LADRILHO HIDRAULICO

Placa de concreto de alta resisténcio ao desgaste para acabamento de pisos, assentada com argamassa sobre base de

concreto.

Especificacdo
= Resisténcia & tracdo na flexdo: valor individual

> 4,6 MPa e média = 5,0 MPa.

= Espessura da placa:
Trafego de pedestres: > 20 mm [verificar formato da pe-
¢a e tipo de assenfamento).

= Base: ufilizar concrefo magro com espessura de 3 a 5 cm.

s Armadura da base: somente para frafego de veiculos —
CA60 (4,2 mm, malha 10 x 10 cm).

= Assentamento: as placas sGo assentadas com argamassa
de consisténcia seca ("farofa”) ou argamassa colante sobre

a camada de base.

= Juntas: as juntas enfre as placas devem ser rejuntadas com

argamassa de rejuntamento.

= Acabamento superficial: diversidade de texturas e cores.

Execucdo Passo-a-Passo

Caracteristicas
= Durabilidade: elevada durabilidade, desde que respei-
fadas as caracteristicas do produto, o modo de instalagéo

e de manutencdo.

= Conforto de Rolamento: adequado ao tréfego de cadei-

rantes e deficientes visuais.

= Antiderrapante: as placas de concreto apresentam rugo-

sidade adequada para evitar escorregamentos.

= Drenagem: apenas superficial.

= Tempo para liberacéo ao tréfego: no minimo apds cinco
dias, sendo frés dias para cura da base e dois dias para
cura da argamassa de assenfamento.

= Limpeza: jafo de dgua e sabdo neutro.

= Consertos: executados pontualmente, podendo ser neces:

saria a substituicdo da placa.

Nivelamento e compactacdo do subleito e
execugdio da base de concreto magro.
colante).

Aplicagdo e adensamento da argamassa
de assentamento tradicional (ou argamassa

s . SNE

Sarrafeamento da argamassa (etapa ndo
necessdria para argamassa colante).

Aplicagédo de cimento pulverizado e dgua
(etapa néo necessdria para argamassa
colante).

Assentamento das placas.

Conferéncia de nivel, aplicacdo de
argamassa de rejuntamento, limpeza
e abertura ao tréfego.



m RECOMENDACOES PARA: CONCORRENCIA PUBLICA,
TOMADA DE PRECOS OU CARTA CONVITE

1. OBJETO

No ifem objeto da licitagdo é importante o detalhamento
preciso do material a ser adquirido, permitindo boa identifica-
¢Go deste. Recomendase sempre especificar um produto com
base em normas brasileiras ou recomendagdes técnicas especk-
ficas. Desta maneira a licitacdo, ird apresentar, com clareza,

a qualidade que se deseja do material a ser adquirido.
1.1 A descricdo e normalizacdo que rege os materiais *

1.1.1 Concreto moldado in loco ou concreto estampado:
= NBR 7212/84 - Execuccio de concreto dosado em central
= NBR12655/06 - Concrefo de cimento Portland - Preparo,

confrole e recebimento - Procedimento

A NBR 7212 trafa das condigdes exigiveis para a execu-
¢do de concreto dosado em central, incluindo as operacdes de
armazenamento dos materiais, dosogem, mistura, fransporte,
recebimento, confrole de qualidade, inspegdo, aceitagdo e rejei-
¢do. Ja a NBR 12655 ¢é aplicdvel a concreto de cimento Port-
land para estruturas moldadas na obra.

Néo existe norma especifica para a execugdo de calgo-
das em concreto, neste caso deve-se seguir as recomendagoes

técnicas constantes neste manual.

1.1.2 Ladrilho Hidraulico:

= NBR 9457/86 - Ladrilho hidraulico - Especificacdo

= NBR 9458/86 - Assentamento de ladrilho hidraulico -

Procedimento

A NBR 9457 esfabelece as condicdes exigiveis para ladri-
lhos hidréulicos, quando do seu recebimento e a NBR 9458 fixa
condigdes exigiveis para assentamento de ladrilhos hidraulicos.

Os ladrilhos hidréulicos devem apresentar resisténcia a
tracdo na flexdo média = 5,0 MPa e demais recomendacdes

técnicas constantes neste manual.

1.1.3 Pecas de Concreto para pavimentacdo:
= NBR 9781/87- Pecas de concrefo para pavimentagdo;
= NBR 9780/87- Pecas de concreto para pavimentagdo

— Determinag@o da resisténcia & compressao.

As pecas de concrefo para uso em calcadas devem aten-
der a resisténcia minima de 35 MPa e seguir as demais

recomendacdes técnicas constantes neste manual.

1.1.4 Placas de concreto:

Para as placas de concreto ainda ndo hd norma da ABNT
— Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. A recomenda-
¢do é especificar para a placa, resisténcia a fragdo na flexdo
minima de 3,5 MPa e seguir as demais recomendagdes téc-

nicas constantes nesfa publicacdo.

1.2 A quantidade total e o cronograma

de fornecimento
1.3 O local de entrega
2. PROPOSTA COMERCIAL

2.1 Constar que poderéo ser desclassificadas nos respectivos
itens, as propostas que apresentarem:
a) llens com pregos excessivos ou manifesiadamente inexeqiiiveis;
b) llens com pregos unitdarios simbélicos, irrisérios ou de valor
zero, incompoatfiveis com os pregos dos insumos de mercado.
Neste item procura-se proteger o érgdo,/empresa quan-
fo & apresentagdo de preco abusivo ou ndo compativel com
os praficados pelo mercado e possivel interrupcdo do for-
necimento por desequilibrio financeiro da empresa fomnece-

dora.
3. PRECOS

3.1 Para o forecimento dos produtos, objefo da licitagdo,
deverdo estar incluidos nos pregos unitdrios: inspegdo, testes
de fébrica, embalagem (se necessdrio), transporte e descar
ga/empilhamento, lucro da licitante Vencedora e/ou quais-
quer custos direfos ou indiretos oriundos do fornecimento a ser
confratado, fribufos federais, estaduais e municipais. O prego
do fransporte e descarga/empilhamento deverdo incluir trasla-

do até o local de enfrega.

* Todos os produtos & base de cimento com coloragdo devem ser produzidos com pigmentos inorgénicos & base de éxidos e que atendam a norma européia EN

12.878, visando a durabilidade da cor dos produtos.




4. HABILITACAO TECNICA
Para a habilitagdo das empresas participantes, é necessario

apresentar uma das seguintes opgdes:

4.1 Qualificagdo técnica através de atestados de fornecimen-
to emitido por pessoa juridica de direito piblico ou privado em
nome da licitante comprovando o fomecimento conforme as nor
mas de especificacdo dos materiais (citadas no item 1.1) ou
recomendacdo tcnica especifica.

O fornecedor deve atender as especificacdes contidas
nas normas técnicas do produto, ou recomendagdes fécnicas
especificas, garantindo a qualidade do material a ser adquiri-

do e equalizando tecnicamente as empresas.

4.2 O atendimento &s especificacdes das normas técnicas
pode ser avaliado através da apresentacdo de Selos de Certi-

ficagdo ou Qualificagdo do produto.

4.3 Para os produfos ou sistemas que & estiverem inseridos em
Programas Setoriais de Qualidade (PSQ), ligados ao PRQP-H
— Programa Brasileiro do Qualidade e Produtividade do Habitat
do Ministério das Cidades, deve-se solicitar a qualificagdo do
fornecedor no programa. Para consultar a lista de projefos e for

necedores acesse o site www.cidades.gov.br/pbgph.
5. FORMA DE CONTRATACAO
5.1 Testes e inspecdo

5.1.1 Os produtos deverdo ser ensaiados, segundo as especi-
ficagdes das normas citadas, por laboratério credenciado pelo
INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalize-
¢do e Qualidade Industrial ou caso haja acompanhamento do
comprador, os testes podem ser realizados no laboratério do
fabricante, desde que utilizados equipamentos calibrados e

técnicos treinados na execucdo dos mesmos.

5.1.2 Ainspeg@o e demais andlises de qualidade por parte

do comprador, poderd ser realizada a qualquer fempo, antes,

durante e apds a fabricagdo e enfrega do produto. Serdo de
responsabilidade do comprador somente as despesas com o
inspetor que decorrem de inspegdes de lofes de bens efefiva-
mente liberados para enfrega. Toda e qualquer despesa de
inspecdo ndo afribuivel a esse fitulo serd de responsabilidade

do fornecedor.
5.2 Recebimento dos Bens

5.2.1 Mesmo no caso de ferem sido os bens objefo de ins-
pecdo ou festes, a aceitagdo darse-d apds o recebimento,
com a amostragem dos lofes e realizagdo dos ensaios confor-

me as normas de especificagdo do material.

5.2.2 Os produfos enfregues com caracteristicas diferentes
da especificagdo técnica, serdo devolvidos, correndo os fribu-
tos, fretes e demais despesas decorrentes da devolucdo por

confa do fornecedor.

5.2.3 A inspecdo na fdbrica e os ensaios de recebimento
poderdo ser substituidos pela apresentacéo do Selo de Cer-
fificagdo ou Qualidade ou PSQ em nome da licitante, vigente

na dafa da proposta.

5.2.4 Caso a qualidade dos materiais ndo corresponda
as especificagdes do edital, os mesmos serdo recusados
e a fornecedora deverd providenciar sua imediata remo-
¢&o, sob pena de perda do material apos 20 [vinte) dias

Uteis.

6. FORNECIMENTO DE MATERIAIS FEITO PELO

EMPREITEIRO CONTRATADO

Fazer constar no edital e no contrato, que os materiais a
serem fornecidos deverdo atender as normas da ABNT, se-
guindo os mesmos critérios de compra direta. O empreiteiro
confrafado & responsavel pela obra e solidario pelo forneci-
mento dos materiais. No contrato deverd constar que o for-
necedor dos materiais deverd seguir a habilitacdo técnica,

conforme item 4.



m O EXEMPLO DO PASSEIO LIVRE

RECUPERANDO AS CALCADAS E A CIDADANIA

No inicio de 2005, o Prefeito da cidade de Sao Paulo
declara que resgatar o apreco da populacdo pelos espacos
publicos & uma de suas prioridades, pois somente com o en-
volvimento dos municipes & possivel recuperar a paisagem
urbana paulista. Utilizando como referéncia o livio de Jane
Jacobs (Morte e Vida de Grandes Cidades), a nova equipe de
técnicos da prefeitura busca enfrentar esse desafio. Neste con-
fexto, o passeio publico ganha uma importéncia que nunca
teve em Sdo Paulo.

Em fevereiro de 2005 é montada uma comisséo infersecre-
farial, que retne 8 secrefarias municipais, 27 entidades como
IAB, ABCP CREA, ABAP ASBEA e ABRASPE-SP. Esta comissao
faz a revisdo da legislagdo e elabora uma estratégia de recu-
peracdo e padronizacdo dos passeios publicos.

Este trabalho culmina, em maio, no 12 Férum Paulistano
de Passeio Publico, ocorrido no Anhembi, onde foi apresen-
fado o PROGRAMA PASSEIO LIVRE e o Decreto n? 45.904 —
que define novas normas para construgdo de calcadas, com
o propésito de facilitar a vida de pedestres e pessoas porfa-
doras de necessidades especiais.

Este decreto infroduz inovagdes: primeiro, inclui como obri-
gagdo diversas normas de acessibilidade; em seguida, divide
a calgada em faixas que organizam o espago para as diferen-
fes fungdes que o passeio fem — fréfego de pedestres, lazer e
suporte do mobiliario urbano:

largura minima largura minima sem largura
de 0,75 m de 1,20 m minima
SERVICO FAIXA LIVRE ACESSO

Padronizagdo das faixas do passeio.

= 12 Faixa (de servico): ¢ destinada a colocacdo de mobi-
ligrio urbano, &rvores, rampas de acesso, poste de ilumina-
cdo e sinalizacdo de transito.

= 2° Faixa (livre): deve ser plana e desobstruida, destinada

a circulag@o de pedestres.

www.prefeitura.sp.gov.br/passeiolivre

= 3¢ Faixa (de acesso aos lotes): faixa opcional para cal-
cadas com mais de 2,00 metros de largura, em frente ao
lote onde poderd estar: vegefagdo, propaganda mével e
mesas de bar desde que n&o impega o acesso aos imévers.
Uma terceira questdo importante envolve os materiais per-
mitidos. A antiga legislacdo definia trés fipos de materiais
como regulamentados: mosaico portugués, ladrilho hidraulico

e o “cimentado”, e permitia outros materiais mediante aprova-

¢do da prefeitura — algo que de fato ndo ocorria, resuliando

em uma falta de padréo e continuidade do piso nas ruas da
cidade. Com o atual Decreto, ficam permitidos somente os se-
guintes fipos de piso: bloco intertravado, placa prémoldada
de concreto, ladrilho hidraulico e concreto liso ou estampado;
os demais pisos ndo podem ser usados e o granito e o mo-
saico portugués ficam restritos aos locais histéricos onde &
esido incorporados & paisagem. Com isso, gradativamente de-
verd diminuir a diversidade de materiais e, consequentemente,
feremos uma maior confinuidade do passeio.

O programa PASSEIO LIVRE envolve 6 acdes prin-
cipais, sdo elas:

1. Atualizagéo da legislagéo;

2. Elaboracdo de cursos e materiais informativos para divulgar
0 novo decrefo aos arquitetos, engenheiros e demais profis-
sionais envolvidos, bem como & populagdo inferessada;

3. Capacitagdo dos técnicos da Prefeitura para atualizar as
equipes de obra e fiscalizagdo;

4. Incluséo social da populacéo de rua ou albergada, atra-
vés da montagem de cooperativas e frentes de trabalho
desta populacéo, que passa a ser freinada para trabalha-
rem como calcefeiros;

5. Parcerias com empresas, associagdes e enfidades para
recuperacdo de calcadas de responsabilidade do muni-
cipe e requalificacdo de vias comerciais;

6. Execucdo das calgadas sob responsabilidade da Prefei-

tura e de vias estruturais.

OS CALCETEIROS

Através de um convénio entre Prefeitura, SENAI - Servico
Nacional de Aprendizagem Industrial e ABCP, surge o pro-
grama das frentes de trabalho para calceteiros. O objetivo
foi capacitar moradores de rua, albergados e pessoas em
situagdo de vulnerabilidade social para trabalhar nesta profis-
sdo e se reinserir socialmente. Neste curso, os calceteiros
aprendem as normas de acessibilidade e as técnicas mais

recentes de execucdo de calcada.




PARCERIAS E ADOCAO DE CALCADAS

Assim como aconfece nas pracas adotadas por empresas
que recuperam e cuidam do local, em froca de publicidade,
as calcadas também podem ser adotadas. Comerciantes &m
aproveitado essa alternativa para recuperar, em parceria com

o poder publico, as ruas onde estdo instalados.

EXEMPLO DE PARCERIA

Em parceria com os comerciantes locais, que arcaram
com 50% dos custos da obra, a reforma da rua Oscar Freire
em S&o Paulo, abrangeu desde a troca do asfalto e reformas
das sarjetas afé o enterramento da rede eléfrica. A calcada
foi alargada, sendo instaladas quarenta rampas de acessibili-
dade e piso direcional, que orienta o frajefo das pessoas com
deficiéncia visual. Foram consfruidas baias de estacionamen-
to, e o mobilidrio urbano e a iluminagdo foram substituidos.
O sistema de drenagens e dguas pluviais foi limpo e refeito.
A rua recebeu novo projefo paisagistico com a implantagéo

de ipés roxos e amarelos que deram um charme especial

N

a rua.

Rua Oscar Freire/SP — Placas de concreto.

Obras realizadas em Séo Paulo

Praca Esther Mesquita/SP
Concreto Estampado.

Rua dos Pinheiros/SP

Pavimento Intertravado.

RECONSTRUCAO DAS CALCADAS PUBLICAS

As Subprefeituras de Sdo Paulo também deram o exem-
plo executando a recuperacdo dos passeios sob sua res-
ponsabilidade. Para isso foi criado um desenho especial,
com as faixas do passeio nas cores cinza claro, cinza escuro e
vermelho. Foram priorizadas as calgadas de locais onde a cir-
culag@o de pedesires era maior, valorizando escolas, hospitais,
ferminais de énibus e as proprias sedes das Subprefeituras.

O impacto visual nos locais onde a padronizagdo foi reali-
zada é muito grande, levando a populagdo a voltar a valorizar
e cuidar desses equipamentos. Além disso, o desenho padréo
serve como uma forma de identificar os prédios publicos.

Através do mapeamento dos pélos geradores de trafego
de pedestres em cada uma das 31 subprefeituras, foram de-
finidos circuitos urbanos denominados Rotas Estratégicas de
Acessibilidade. Além disso, seguindo uma exigéncia do Plano
Direfor do municipio, foram escolhidos trechos de vias estruturais
para padronizagdo
das calcadas. Além
das obras, foi reali-
zada uma campa-
nha educativa com
a disfribuicdo de car-
filhas do programa.
Com o Programa
Passeio livre, a Ci-
dade de Sao Paulo
hoje & uma referén-
cia no fema para
as outras cidades
do pais.

Ladrilho hidrdulico.



o Torne a sua cidade mais cidada.
Realize um projeto de acessibilidade.

www.abcp.org.br
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